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项目名称 深圳不动产登记中心工作服采购项目 

项目编号 SZDL2019329148 
合同编号 

SZHT〔2019〕027914 

采购人 深圳不动产登记中心 

履约供应商 深圳市峰韵服装有限公司 

抽检机构 威凯检测技术有限公司 

政府集中采购机构 深圳市政府采购中心 

 
 

        
        
        
 
 

 
 
 
 

 
主检:  张伸正 简恭乾            审核: 薛晔                   签发: 张序星 

签名：           签名:                签名: 

日期: 2020 年 7 月 15 日          日期:2020 年 7 月 22 日         日期:2020 年 7 月 23 日
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 一、抽检总结 

项目名称 深圳不动产登记中心工作服采购项目 

项目编号 SZDL2019329148 合同编号 SZHT〔2019〕027914 

采购人 深圳不动产登记中心 

履约供应商 深圳市峰韵服装有限公司 

抽检机构 威凯检测技术有限公司 

政府集中采购 
机构 深圳市政府采购中心 

现场抽检地点 深圳不动产登记中心综合部

办公室，第二会议室 
实验室检测抽样 ☑是  □否 

现场抽检日期 2020 年 7 月 15 日 环境条件 / 

抽检依据 

□法律法规、政府规章 

☑采购文件 

☑标准  SZDB/Z 319—2018 政府采购项目合同履约抽检及评价规范 

GB18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范  

GB20400-2006 皮革和毛皮 有害物质限量 

抽检结果汇总 

（1）现场抽检结果（总分 44.9 分）： 

1. 实际抽检发现皮鞋外观质量问题：女鞋后帮一处缝线破裂及鞋头边油不平整。

根据现场抽检评价，结合本项目抽检方案，现场抽检评价得分为 42.7 分。 

（2）实验室抽样检测结果（总分 55.1 分）： 

1. 领带实际纤维成分及含量为 “94.7%柞蚕丝 3.3%聚酯纤维 2.0% 聚脂薄膜

纤维”，与采购文件、合同要求“成分：100%真丝”不符。 

2. 皮带实际材质为“牛剖层移膜革”，与采购文件、合同要求“成分：100%

真牛皮革”不符。 

根据检测结果，结合本项目抽检方案，实验室抽样检测评价得分为 47.8 分。 

(3) 项目履约抽检评价以现场抽检结果和实验室抽样检测结果两者综合得分

为最终得分，并依此作相应等级评价。 

根据现场抽检评价及实验室抽样检测，结合本项目抽检方案，抽检评价总分为

90.5 分，抽检结果评价等级为 良 。 

 

具体检测结果详见政府采购项目抽检单。 

 

抽检机构代表签字：  

2020 年 7 月 15 日
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二、抽检明细 
 

商务条款 

序号 代码 内容 抽检结果 单项评价 

1  b 交货期：签订合同后 170 个日历日内交货  符合☑  不符合□ 

2  b 
乙方需在合同签订后一周之内安排专业人员上

门为甲方单位员工量身 
 符合☑  不符合□ 

技术条款（采购文件技术要求：现场抽检） 

序号 代码 内容 抽检结果 单项评价 

一、冬西服 

1  b 颜色：深蓝色  符合☑  不符合□ 

2  c 外观质量  符合☑  不符合□ 

二、冬西裤 

3  b 颜色：深蓝色  符合☑  不符合□ 

4  c 外观质量  符合☑  不符合□ 

三、领带或丝巾 

5  c 外观质量  符合☑  不符合□ 

四、长袖衬衣 

6  b 颜色：紫色条纹  符合☑  不符合□ 

7  c 外观质量  符合☑  不符合□ 

五、短袖衬衣 

8  b 颜色：紫色条纹  符合☑  不符合□ 

9  c 外观质量  符合☑  不符合□ 

六、皮鞋 

10  c 外观质量 

女 鞋 后 帮

一 处 缝 线

破 裂 及 鞋

头 边 油 不

平整 

符合□  不符合☑ 

七、皮带 

11  c 外观质量  符合☑  不符合□ 

八、检测报告要求 

12  b 

必须提供由副省级以上（含副省级）法定质量

检测机构出具的合格的男/女长短袖衬衣面料、

男/女冬西服面料检测报告扫描件加盖公章，共

计 2 份。 

 符合☑  不符合□ 
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13  b 

每一份检测报告须包含以下指标：成分、纱支、

克重。氨纶面料成分允差±1、其他面料成分每

项允差±2；纱支每项允差±3；每平方米克重

允差±5. 

 符合☑  不符合□ 

技术条款（采购文件及国家标准技术要求：实验室抽检） 
一、冬西服 

序号 代码 内容 抽检结果 单项评价 

1 b 

成分： 

58%绵羊毛，12.5%莱赛尔，26%聚酯纤维，3.5%

氨纶 

 符合☑  不符合□ 

2 b 
纱支： 

91/2(公支），*49/1（公支） 
 符合☑  不符合□ 

3 b 克重：171g/m²  符合☑  不符合□ 

4 a 甲醛：符合 GB 18401-2010 要求  符合☑  不符合□ 

5 a pH 值：符合 GB 18401-2010 要求  符合☑  不符合□ 

6 a 耐水色牢度：符合 GB 18401-2010 要求  符合☑  不符合□ 

7 a 耐汗渍色牢度：符合 GB 18401-2010 要求  符合☑  不符合□ 

8 a 耐干摩擦色牢度：符合 GB 18401-2010 要求  符合☑  不符合□ 

二、冬西裤 

9 b 

成分： 

58%绵羊毛，12.5%莱赛尔，26%聚酯纤维，3.5%

氨纶 

 符合☑  不符合□ 

10 b 
纱支： 

91/2(公支），*49/1（公支） 
 符合☑  不符合□ 

11 b 克重：171g/m²  符合☑  不符合□ 

12 a 甲醛：符合 GB 18401-2010 要求  符合☑  不符合□ 

13 a pH 值：符合 GB 18401-2010 要求  符合☑  不符合□ 

14 a 耐水色牢度：符合 GB 18401-2010 要求  符合☑  不符合□ 

15 a 耐汗渍色牢度：符合 GB 18401-2010 要求  符合☑  不符合□ 

16 a 耐干摩擦色牢度：符合 GB 18401-2010 要求  符合☑  不符合□ 

三、领带或丝巾 

17 b 成分：100%真丝 

领带实

际纤维

成分及

含量为 
“94.7%
柞蚕丝

3.3% 聚

酯纤维 
2.0% 
聚脂薄

膜 纤

维”，与

要求不

符合□  不符合☑ 
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符。 

18 a 甲醛：符合 GB 18401-2010 要求  符合☑  不符合□ 

19 a pH 值：符合 GB 18401-2010 要求  符合☑  不符合□ 

四、长袖衬衣 

20 b 成分：100%棉  符合☑  不符合□ 

21 b 纱支：99S/2*99S/2  符合☑  不符合□ 

22 b 克重：122g/m²  符合☑  不符合□ 

23 a 甲醛：符合 GB 18401-2010 要求  符合☑  不符合□ 

24 a pH 值：符合 GB 18401-2010 要求  符合☑  不符合□ 

25 a 耐水色牢度：符合 GB 18401-2010 要求  符合☑  不符合□ 

26 a 耐汗渍色牢度：符合 GB 18401-2010 要求  符合☑  不符合□ 

27 a 耐干摩擦色牢度：符合 GB 18401-2010 要求  符合☑  不符合□ 

五、短袖衬衣 

28 b 成分：100%棉  符合☑  不符合□ 

29 b 纱支：99S/2*99S/2  符合☑  不符合□ 

30 b 克重：122g/m²  符合☑  不符合□ 

31 a 甲醛：符合 GB 18401-2010 要求  符合☑  不符合□ 

32 a pH 值：符合 GB 18401-2010 要求  符合☑  不符合□ 

33 a 耐水色牢度：符合 GB 18401-2010 要求  符合☑  不符合□ 

34 a 耐汗渍色牢度：符合 GB 18401-2010 要求  符合☑  不符合□ 

35 a 耐干摩擦色牢度：符合 GB 18401-2010 要求  符合☑  不符合□ 

六、皮鞋 

36 b 成分：100%真牛皮革  符合☑  不符合□ 

37 a 甲醛:符合 GB 20400-2006 要求  符合☑  不符合□ 

38 a 禁用偶氮染料:符合 GB 20400-2006 要求  符合☑  不符合□ 

七、皮带 

39 b 成分：100%真牛皮革 

皮 带 实 际

材质为“牛
剖 层 移 膜

革”，与要

求不符。 

符合□  不符合☑ 

40 a 甲醛:符合标准 GB 20400-2006 要求  符合☑  不符合□ 

41 a 禁用偶氮染料:符合标准 GB 20400-2006 要求  符合☑  不符合□ 

注：评价条款分为极重要条款、重要条款、一般条款三类，分别以代码 a、b、c表示。 

评价分：90.5 分     

 

评价等级：   □ 优      ☑ 良      □ 中      □ 差 
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三、抽检照片 

采购合同 送货单 

丝巾 领带 

皮带 皮鞋 
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短袖衬衣 长袖衬衣 

冬西服 冬西裤 

检测报告 
以   下  空   白 


